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Nach RAP Stra und S 25 LAbfG
anerkanntes Prüfinstitut für
Bitumen . Gesteinskörnungen 'Asphalt' Boden
RC-Baustoffe' lndustrielle Nebenprodukte
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Mltgllsd lm Bundssv€rband unabhängig€r
lnsliluto für baut€chnlsch6r Prüfungen s,V.
Gesellschafl€r der bupz€rt GmbH

Bsralsnder Gesellschafter:
Prof. Dr.-lng. Martin Radenberg

01.08.2023

EIGN U NGS NACHWE IS

IFTA-Projekt. Nr.: 2211014

Prüfgegenstand RC-Material0/45 mm

Auftrag: Erstellung eines Eignungsnachweises gem.
Ersa?baustoffverordnung vom 09. Jufi 2A21 $5 Absatz 4

R + R Rohstoffgewinnung und Recycling GmbHAuftraggeber:

An lagenstandort: Laubach 30, Meftmann

Probenahme: 04.11.2022

Sachbearbeiter: S. Louis / P. Jansen

Hinweis: Dieser Eignungsnachweis besteht aus 19 Seiten und darf ohne scfrriftliche Genehmigung der IFTA-GmbH
nicht auszugsweise veryielfältigt werden, Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die
untersuchten Priifgegenstände. Rückstellprobenlagerung mindestens vierWochen nach Probeneingang.

. Anschrift:Wilhelmskaße 98 a, D-44649 Herna r Telefon: 02325 95688-20 . Telofax 02325 9568830 . E-Mail: mail@ifla-gmbh,de r lntemet:www.ifta-gmbh.de

. Gsschättslührende Ges€llschaften Dr.-lng. Michael Gehrke Bankverblndungon:
Dlpl.-lng. (FH) Sebaslian Louis GENO Bank Essen IBAN: DE37 3006 0488 0121 2080 00 BIC: GENODEMIGBE

Sparkasse Esser IBAN: DE50 3605 0103 000'l 8097 89 BIC: SPESDE3E)0ü
o Ptüfslellonleiter: or.-lng. Sören Holzwarth
o Prokurist, Lsiter Ü-Z-stella: Oipl.-Chem.-hg. Peter Janssn Amtsgericht Eochum HRB 19512
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1. Anlass

Die R + R Rohstoffgewinnung und Recycling GmbH betreibt an der Betriebstätte Laubach 30 in Mettmann

eine stationäre Bauschuttaufbereitungsanlage zur Herstellung von güteüberwachten mineralischen

Ersatzbaustoffen für den Tief- und Straßenbau. Zum in Verkehr bringen der aufbereiteten Ersatzbaustoffe

ist nach $5 der Ersatzbaustoffuerordnung ein Eignungsnachweis (bestehend aus der Erstprüfung und der

Betriebsbeurteilung) durch die Überwachungsstelle zu erbringen.

Daraufhin wurde die IFTA GmbH mit der Erstellung des Eignungsnachweises beauftragt.

2. Probenahme/Analytik

An o.g. Aufbereitungsanlage werden durch R + R Rohstoffgewinnung und Recycling GmbH folgende

Produkte hergestellt:

o RC-Material0/45 mm

Am 04.1'1 ,3,2023 wurde durch Herrn Bücher der IFTA GmbH die Probenahme für den Eignungsnachweis

durchgeführt. Entnomrnen wurde eine repräsentative Sammelprobe des RC-Materials 0/45 mm nach den

Vorgaben der LAGA PN 98. Das Probenahmeprotokoll ist der Anlage 1 zu entnehmen. Anschließend

wurde die Probe der GBA (Gesellschaft für Bioanalytik mbH) zurchemischen Analytik übergeben.

Die Analysenergebnisse des ausführlichen Säulenversuchs sind der Anlage 2 zu entnehmen.

3. Betriebsbeurteilung

Die Betriebsbeurteilung erfolgte durch Herrn Louis der IFTA GmbH am 26. Juli 2023 an o.g. Betriebstätte

im Beisein von Herrn Böcker der R + R Rohstoffgewinnung und Recycling GmbH. lm Rahmen der

Betriebsbeurteilung wurden die Vorraussetzungen für die zielsichere Herstellung des RC-Baustoffes nach

den Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung überprüft. Hierzu wurde die Betriebsorganisiation

(Annahmekontrolle, Lagerung und WPK), die vemrendete Aufbereitungstechnik und die personelle

Ausstattung sowie dessen Fachkunde bewertet und dokumentiert. Die Dokumentation zur

Betriebsbeurteilung ist der Anlage 3 zu entnehmen.

4. Beurteilung

lm Rahmen der Durchftihrung des Eignungsnachweises ist festzustellen, dass die R + R

Rohstoffgewinnung und Recycling GmbH die Vonaussetzunges hinsichltich des eingesetzten Personals,

der Aufbereitungstechnik und der durchzuführenden Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) zur

Herstellung von güteüberwachten mineralischen Ersatzbaustoffen der Materialwerte RC-1 bis RC-3 nach

Maßgabe des 910 Absatz 1 und 3 der Ersatzbaustoffuerordnung erfüllt. Der hier untersuchte Recycling-

Baustoff 0/45 mm ist gemäß Ersatzbaustoffuerordnung in die Materialklasse RC-i einzustufen

IFTA GmbH
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Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse im ausführlichenSäulen-Perkolationseluat/
berec h netes UF-Verhältn is 2 : f un d Feststoff-Überwach un gswe rte

Parameter

Eluatanalyse

pH-Wert

Elektrische Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

DOC

X PAKrs

MKW

Phenole

Elnhelt berechnet aus den
Fraktlonen 1 ,2 u. 3
des ausfllhrllichen

Säuleneluat

DtN 19528

UF 2:1

10

93

5,3

<0,15

<100

<10

Materlalwette nach EBV

RC.t RC-z RC,3

t-1

[pS/cm]

lmg/Ll

lmg/Ll

[mglL]

lug/Ll

lus/Ll

tug/Ll

tudLl
lrrs/Ll

tpdLI
lrts/Ll

ttrdLl

trrdLl

lpg/Ll

tr.rg/LI

lug/Ll

lpg/LI

lmg/kgTSl

lmgftgTSl

lmg/kgTSl

ImgrkgTs]

lmg/kgTSl

lmg/kgTSI

Ims/ksTS]

lmg/kgTSl

Img/kgTS]

[mgftsTS]

lmg/kgTSl

lmg/kgTSI

6- 13

2.500

6-13
3.200

6-13
10.000

600 1.000 3.500

84 25

900

500

Antimon

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Molybdän

Nickel

Vanadium

Tink

Feststoffanalyse

Arsen

Blei

Chrom ges.

Cadmium

Kupfer

Quecksilber

Nickel

Thallium

Zink

Kohlenwasserstoffe C ro-Cro

Koh lenwasserstoffe, C rc-Czz

PCB y I xong"n"r"n"

1,1

4,3

<1

<0,3

5,6

4,3

4,9

1,1

25

<10

25

36

0,15

14

<0,1

20

<0,30

61

260

<50

<0,01

150

110

120 700 1.350

oo
254

5,1

Überwachungs-
worte
4A

140

120

2

80

0,6

100

2

300

600

300

0,15

a) dle KohlerMassersloffe sind an Hand des Chromatogrammverlaufs eindeutlg aut Bitumen-/Asphaltantelle zuruckzufohren und
daher nicht einstufungsrelevant
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Tabelle 2: Untersuchungsergebnisse im ausführlichen Säulen-Perkolationseluat /
Einzelfraktionen

Parameter

Eluatanalyse

Trockenrückstand

Probeneinwaage Eluat

Volumen Eluat

Säulendimension

PH-Wertrl

Elekhische Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

DOC

X PAKrs

MKW

Phenole

Antimon

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Molybdän

Nickel

Vanadium

Zink

Elnhelt

tM.-%l

tgl

lmLl

lcml

Fraktlon I
Säuleneluat
DtN 19528
uF 0,3:1

92,6

2200

600

Höhe 40
410

6,8

98

30

2,2

0,96

150

<10

<1

<0,5

<1

<0,3

1,7

1,4

<'l

1,1

<1

<10

Fraktlon 2
Säuleneluat
DtN 19528
UF 1:I

Fraktlon 3
Säuleneluat
DtN 19528
UF 2:1

Fraklton 4
Säuleneluat
DtN 19528
UF 1:1

92,6

2200

1400

Höhe 40
afi

1,3

4,3

<1

<0,3

10

7,1

9,5

2,6

21

<10

92,6

2200

2040

Höhe 40
410

92,6

2204

61 10

Höhe 40
410

t-l

lpS/cmI

lmg/Ll

[mg/L]

tmdLI

tudLl
lrrs/Ll

tpg/Ll

9,8

268

5,2

74

4,3

0,028

<50

<10

1,4

5,6

<1

<0,3

3,8

3,4

3,3

<1

35

<10

10,2

220

1,5

48

2,3

0,080

<50

<10

1,3

3,9

<1

<0,3

1,8

1,6

1,3

<1

25

<10

9,1

444

20

150

8,2

0,23

<50

<10

3,5

lus/LI

Itrg/Ll

tpg/Ll

lps/Ll

Iug/Ll

lrtg/LI

lrrs/Ll

Ips/Ll

lrrs/Ll

lpg/Ll
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Tabelle 3: PAK-Einzelverbindungen Eluat-Fraktionen
PAK-Einzelverbindung Einheit Fraktlon I

Säuleneluat
DIN 19528
uF 0,3:1

Fraktlon 2
Säuleneluat
DtN 19528

UF 1:1

Fraktion 3

Säuleneluat
DtN 19528

UF 2:1

Fraktion 4
Säuleneluat
DtN 19528

UF 4:1

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b) +(k)f luoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenz(ah)anthracen
lndeno(1,2,3-c,d)pyren
Benzo(ghi)perylen

ug/L
ps/L
ps/L

us/L
pg/L
pg/L
pg/L
pg/L
pg/L

us/L
ps/L
ps/L
pg/L
pg/L

uq/L

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

0,0060
0,014
0,019
0,026
0,011

0,0022
0,0096
0,0085

0,0053
<0,002
<0,002
<0,002

0,0038
0,022
0,030
0,023
0,022
0,052
0,025

0,0048
0,022
0,020

<0,002

0,0077
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

0,0047
0,0039
0,0064
0,0026
<0,002

0,0022
<0,002

<0,002

0,0076
<0,002
<0,002

0,0026
0,010
0,019

0,0063
0,0088
0,011

0,0071
<0,002

0,0037
0,0043

Summe PAK rs (EPA o.
Naphthalin)

ps/L 0,096 0,23 0,028 0,080

Alkylphenole, kurzkettig
Phenol
o-Kresol
m-Kresol
p-Kresol
2,6-Xylenol
2-Ethylphenol
2,S-Xylenol
2,4-Xylenol
3-Ethylphenol
3,S-Xylenol
4-Ethylphenol
2,3-Xylenol
3,4-Xylenol
2,4,6-Trimethylphenol
2, 3,5-Trimethylphenol
3,4,5-Trimethylphenol
2, 3,6-Trimethylphenol

ps/L
pg/L
pg/L
pg/L

us/L
pg/L
ps/L
ps/L
ps/L
pg/L
ps/L
pg/L

us/L
pg/L

lig/L
us/L
ps/L

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1

0,17
<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,17
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1
<0,1
<0,1

<0,1

<0,1
<0,1

<0,1

n.n. nicht nachweisbar; n.b. nicht bestimmt
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Tabelle 4: Verfahrensdatei
Parameter') Einheit Verfahren

Eluatuntersuchungen
Eluat UF 2:1 Überkopf
Säulenpeft olationseluat
pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit
Chlorid

Sulfat
Antimon

Arsen
Blel

Chrom
Cadmium
Kupfer
Molybdän

Nickel
Vanadium
Zink
DOC

Phenolindex

Kohlenwasserstoffe

X PAKrs
Feststoff untersuchungen
E PAKro
Kohlenwasserstoffe

PCB Summe 7
Arsen
Blei

Chrom
Kupfer

Cadmium
Nickel
Thallium
Zink

DtN 19529
DtN 19528
DtN EN tSO't0523
DIN EN 27888
DrN EN tSO 10304.1
DtN EN tSO 10304-1
DIN EN tSO 17294-2
DtN EN tSO 17294-2
DrN EN tSO 17294-2
DIN EN ßA 17294-2
DtN EN t$O 17294-2
DIN EN rSO 17294-2
DtN EN tSO 17294-2
DtN EN ISO 17294-2
DtN EN tSO 17294-2

DIN EN tSO 17294-2
DIN EN 1484
DtN EN tSO 14402
DtN EN tSO 9377-2 (Hs3)

DtN 38407-39

DtN rso 18287
DIN EN 14309
DIN EN 17322
DIN EN 16171

DIN EN 16171

DIN EN 16171
DIN EN 16171

DIN EN 1617,I

DIN EN 1617,I

DIN EN 16171
DIN EN 16171

US/m
mg/L
mglL
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
rng/L
mS/L
psn

mg/kg

mSn(g

mg/kg
mg/kg
mg/kS
mS/kS

mgftg
mg&g
mgn(g
mg/l<g

mgß9
a) mlyd€rt durdr die GBA G€lbdrafl lil Bhaülfik nlöHi Prcbsmffi 23an564ml -005
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lngonleurgosollschaft falr
tochnlsche Analytlk mbH
Wllhelmslraßo 98 a . D44649 Horno
Tol.: 02326/96688-20 . Fax: 02325/95688-30

Asmn GBAGROUP
ENV]RONMENT

Prlllberlcht.Nr.: 2O23P202170 I 1

22216635

GEA.NUMMOT 22216635 222 t6635 ?2216635

Probo.Nummot rxrl m2 003

Motorlol Eausclürtl Bouschutt Balsctult

Pmbonbozoichnung 22tfl,t4.EN-EBV
Frrkllon I

2211014.EN'EBV
Fralllon 2

221t014'EN.EBV
Fräkllon 3

Probomongo

Proboneln06no 2o.JL2022 uJ.12.2022 n.122nn

EInnoil

c ?200 22ü) ZM
votrm*n rnL 600.o vlq).o 2ü0.0
;gbun0 k6hE k€an6 &6lm

FNU i!:J 0t6 opo
sducü mdlh mulllq mulllo

'ctl(01äü0nrpfoftmo
t

Dalum dor Pod(oleüoü0üütn0
(Beolnn und Endo lldt Uhrlü

Start lt0t20Zl
690 wtd Erda
f20t.2l?1lal,,0

Strrtlt(n20ä
6:3{l md Eda
120t.2023 0b{0

Start ll.Ol2023
6ß0 und Erda
t2:olmz,t0tß

Aruebon arm Elnbeuyoillhlln

S[ul€n
vollsltndlg mit

P(obo b6tdn und
rredhhlsl oöen

und untcn le aha
d{hn€n Scttcht

Ouaasand

Säubn
rdbtündg mit

Proba bofOllt und
vedhht€L oösn

und mton Je elno
dünen Schlcht

öuarrs€nd

Slulen
vo{slürdlg mit

Probe beftll und
ti€rdldilgt ob8n

ud untonlt
cinÖdalnnsn

Schlcht
Ourord

9eulendlmgneloflsr cn LSngö 40
Drrchmess t0

Löng! 4O
Chrelmss€rO

Llngc ilO

Durchness* O
Dsuord€ftEflbung lr 2 2 2

zol9unlü(o) doc woclFolm d€r
S6mmdfrsdtchl

Itotä)z3 grl5 ilot.zoät le4l lLOl.zUZJ lr:u5

qF-V€rlrtlhlo{so} am Zol$mn üt
Pm0ondrnle(nl

03 t0 eo

Düntdlr,'ü ml-/niln 7Bt 7"9t /,91

Koflsawloßng
HNO3 bel don

lYlelällen
Hl{Ogbd den

fti'leallen
FINO3 bsl dorl

MElslls
fl.llleil 6,8 9.1 9.8

'.ffiltrlolt.ll lrs/cnr 9ü 444 264

t6,34 t0.34 tEit4

atn0önaruno oar $oDfrauon > ae
nunlEBVl

i i

Slobünr ltmrn # +

vaßlil0uru d€t 8Lüliü(üon€n t25.41 125,41 125,4t

Chlorld nurl. 3J 'to o,z

sürot oto& 30 t50 74

DOC ME,L zz 8Z 4.9

,{fl!illestannof,t mq/L o,t5 <0,050 <0.o50

N.phürolln uorL <0.0020 <0.0020 <0,0020

AoontDhlheldn uolL <0,(x)20 o.q)53 <o,(xlzo

Ao.ndrllr€n Uo'L <00020 <o,urÄ) 0,002
lofiln UA,L <o,o020 <0,0020 <o,00e0

rh€nrnthren ud/L <0,0020 <0.0020 <0,ü)20

Anthrscon ualL <o,(Xrzo o,m3€ <0,Q0zo

Flüor8ilnofl uorl <0.0020 0,0?2 <0,0020

,ten uoil 0.o0tto o0$o <o,oozo

BntelsnltrlEsn uoiL 0.ot4 0.023 o,m47

S/r ? 
^tr..r 

hh.k ft rhrltn' :{A}%?Al r l
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lngonlourgogellschaft tiir
t6chnlscho Analßlk mbH
Wilhelmsbaße 98 a . D44649 Honro

02326/96688-20. Fax: 02325/96688-30

GBA.Nummor 2221ü',J' 2:2.16trJ5 2?21ü35
Probo.Nummor 001 (n2 003
Matorlsl Bauschult BauEchult BrHhult

Probonbozolchnung zzt1014'EN.EBv
Frakllon I

?z1t014.EN.EBV
Fraktlon 2

221101&EN.ESV
F äkllon 3

Probomongo

Chrv!€n udL 0,0r9 o.oz 0.0039

Eeruo|Dlr(hlIuoranüon uo/L o,o26 0,052 0,0064

!6t80{attyt€n pdL o.oil o.0ä u,0026
DlborlddJlhnhraosn udll opo?2' 0,0048 <0.@20

rndfioolq&o1t0y100 uq/L o.(,tJ9ö A,VII uJJ/J,{z

meßr.llJDoDhn uorL o,(xB5 0.u,0 <o,o0z0
tmm. PAIqO ohno N.nhlheltrr rs/L

SÜN'IIEFAX(EPN uflrL 0,G}6 u.23 lt.utd
Fmunöü€$lun0
Allohüenolc lünl€üo {8CAPI
Fnanot xq/l <o.t) <oo 0.t?

0.lftitol uo/1. <o,to <0,to <0,1o

m.l(c€ol uorl. <o,10 <o,10 <0,10

D4{'!AOI usrl- <0,10 <0,10 <0,t0

iJ$anol uoll <o.t0 <o,ru <qK)

2-E$rylDftonol ury'l- <ol0 <o,lo <0p
Z6.XYt0nol UOiL <0,t0 <0,(} <0,t0

+x$eflo| ua/L <oo <0,1o <ol0
9EhylD'l.n0l VNL <o,10 <o,10 <0,n
qFxHenc{ u]Ill. <0.n <o10 <0,p
l.EülYloü€nol us/L <0,n <0,t0 <o l{,

.xfl6nol uo/L <o.to <o.to <o,x,

C#Xdürol pdL <0,10 <o,fl) <0,t0

za6.Tdmsüüohsnol uoll <o,to <o,10 <0,0
a.üTdrndrylgh0nol uo/L <0.to <(r,p <o.()

lrFTdmcüvtohenol uorL <o,t0 <o,t0 <0.x)
ga,s.T[moBtttpmnot p0/L <o,to <o,n <0.o
Anüm0n ,mlL <0,uut0 0.oot3 o,o014

rcon rmrL <0.00050 0,0043 0,005s
st€t rmrL <o.00to <q000 <0,00t0

edmlum ßtF/L <0.fixxilt <0.uJG,o <0.0txxl0

[!moe', mqlL o.0017 0.0t0 0,0038

loßr motl. o,0014 0.007r u.(ruit4

rltüdlo rnqlL <U.UUIU 0,m95 0.(x]3i,
ffcl msrL o.q)[ 0.0026 <0,00t0

'enedluln moll <0.ü)t0 u.ozt 0,wu
Dl( nüll <o.Ql0 <o.010 <0,0t0

Asmn GBAGROUP
ENVIRONMENT

ItC ' 8oßll.mngsglgrztr lrltl .0lssrhfighal rB ' rwl sEnslmr dr. ' rlclil |\$lnf,tU nil .Ilchträciä.lr.ltir

i.! l\th i., rnbnlltt ar*,,.tr.t:tl'-'rAtil |



IFTA
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Eignungsnachweis vom: 01.08.2023
IFTA-Projekt-N r.: 221 101 4

lngonlourgoBsllschaft f Ur

lechnlBch6 Analytlk mbH
wllholmstraßo 98 a . D-44649 Herno
Tol.: 02326/96688.20. Fax: 02326/95688-30

Asmn GBAGROUP
ENVIRONMENT

Priitbsricht.Nr.: 2023P202170 I 1

22216635

zum Elnbawgrfahron

GBA.Nummcr 22216635 22216635

004 005

Matorlal Bauschull Bauschutl

Probonbozolchnung
2211014.EN.E8V

Frakllon 4
221101'l.EN.EBV

Prohamon0o

20.12.2022 20.12.2022

Elnho,l

Inwatao Probofir Elust q z|0{)
mL 61t0.0

l(6lno

Trfbüfo tuantlhüvl FNU 0,94

mufflg
+

oafu m d6r Pod(olaüonsp.0{ung

ßoghn und Aldo mltuhn6l0

Slart ll,Ol.Al23
6:30 und Ende
1201.2023 0l:40

Saoler vofisltrndg
mil Prolro b€ldll
und v€rdichtot.

oben und unten le
eine dünnen

Schlcht
Otrazsand

gäolondlmondonen cm
Lönge 4U

Durcllnlesor l0
h 2

ZolFüntt(o) deo wodrsolne dor
samolllaodlc(nl

Ende def PrüturE

WF.Vorlttlült!{to} am ZolFuüt 0or
Probonaftndnl

4.0

nrL/min i/,91

Konaervlorung
HNOA bol den

Malällan
to2

trs/cln nn
rn >02mm t0.:r4

zotldolnsrung dorslobfraKlon > 3z
mmGEV|

obtrnd mm
t25Al

m0,L t.5 6,7

gulfat matL 48 62

mglL 2,9 05

Kohlonw63!orsblle mqrL <o.050 <0,to

I porL <0,0020 <0,0t0

AccngDhl 0n iln/L <o,o020 <0.o10

uorL 0,0076 <0010

I(M'N uq/L <0,002() <o.ot0

ttg/L <0,0020 <0,0t0

uor1- 0.0020 <0.01u

uomnlhen uo/L 0,010 <0,010

yfon tr0/L 00t9 <0,0t0

rlo/L 00063 00r0

tn a€n un/L 0,0088 0,0r0

tr4 { 1(n 9.J hö:.ctr& Art.t.rl il' :(?P&?rD , I



IFTAAnlage2-Blatt9von12
Eignungsnachweis vom: 01.08.2023
IFTA-Projekt-Nr.: 221 1 01 4

lngenleurgesollschaft lilr
tochnlscho Analytik mbH
Wllhelmstraße 98 a. D44649 Horne
Tel.: 02326/96688-20. Fax: 02326/95688-30

ft^GBA GBAGROUP
ENVIRONMENT

Prülberlcht.Nr,: 2023P202170 I 1

22216635

222166X5 2221tig35
Probo.Nummor 004 005
MätorlBl Bauschull Eauschull

Probonbozolchnun0 2211o1A-EN-EBV
Frakllon 4

221r014.EN.EBV

Probomongo

Bcnzo(blt0onuoranlhsn uo{- 0.0il 0,020

Bonzo{ahyr€n uüt 0.007t 0.010
pDonr{6.hFnuraoan uq/L <0.@20 <0010

hdonofle$odpy|'on
ö--ür- l lU--L-

uoJL o.00rj7 0.0t0

uo/L 0.o&3 <o.0t0

UdL
SUMM8PAK{EPAI uorl 0.0{t0 <0.t5

P.oüonvoü€nlfunn
All$lohönolr l(llrd(o$o (8CAP)

Pn€nol iln/L 0,t? <0.10

o.Kßaol udL <o,t0 <o,0
m.Kro8ol trgiL <o.to <o,to

xo/L <0.10 <o,t0

ZSXylonol uo/L <0,t0 <0,x)

2-Elhylphenol os/L <o,t0 <o,x)

e6-XYl0nol [0/L <o.t0 <0,{)

,+Xylond unI- <0.t0 <0,t0

3.Eün loft€nol rrolL <o,10 <o.t0
qD.xronol u0/L <0,t0 <0,t0

i-Elltylpn0n0l UOIL <0.t0 <0,10

a&Xylonol ilolL <o,p <o,l{)

3,+Xyrnor us/L <0,t0 <0.t0

4,f.6.Trlmothllphenol ruolL <0.t0 <0,t0

ZARTrlmolhvlohonol u0rL <o,K) <(r.ru

It4.ö"TdmehüDhDnol uon- <o to <o,to

<0.10 <0,()
turllmon mq,L 0,00r3 <o,ot0

At80n morL 0.o03!, <o,0t0

BI€I nlgtL <o.00t0 <0,0t0

c€dmlum ontL <0.d1030 <o.ot0

Qhrom gar. or0rL o.o0tE <0.0t0

Kupl6r morL 0,(X)t6 <0.0t0

ttlol!,tdEn nrorL 0,ool3 <0,010

Nlcl(o1 mg,L <o,0010 <0,010

Vsnedlüm nrqrL 0.025 <o.ot0

zlnt( m0rL <0.010 <0.010

rmd(onrlhlßhnd Masse-70 92$

Prcbenvoüenltung nlanuoll,
Eackenb16cher

Ilen morko TM 5,1

BIoI notka TM 2b

Chtom oss. mo,ko TM 30

c€dmlum mqrkq TM 0,t5

Kupfbr mo/l(o TM l4

Quoclrsllb€r mq,[o TM <0.t0

Nld(€l mofl(o TM ?0

Inalllum m0rk0 TM <0.30

Zlnk nWko Tlvl 6t

*4r 5 {n, rJ tu 4.!1rh' .rdl<rr' I r! i(('D,' rti) i I
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IFTA
lngonleurgesellschaft filr
technlsche Analytik mbH
wlhslmslraßo 98 a . D.44649 Herne
Tdl-: 0232ß196688-20 . Fax: 02326196688.30

GBA.Nummor 222t6ri35 22216{t35

Probo.Nummor o04 005

frtatorlal Baus€hutt BBuschull

Probenbezelchnung
22110't4.EN.EBV

Fraktlon { 22fi0t4.EN.EBV

Probomon0o

Kohlanflas3orgtofre mqßo TM 260

moöllof Antoll bl8 cz'z morfo T[l <50

PCB gumme 7 Kondonsrc molkq TH n,n.

kq f,t

Au88€hcn krnmelq, Blehlo

Faöe braun

Asma CSAGROUP
ENVIRONMENT

M;. gdsft.xr{rnoa4ilmto l'ru . M€tdchülbt n r - üJ{ !ratrc6' n.h 'ndtgltndNr da 'rldil 6dr&tlw

Angewandte Verfahren

Parametet AG Elnhelt lUotlrode

0,t0 Dltl 6(' Itl65: l99a.U' z

Prnlrrxlqnlva,hrtj OIN l9tr* ?00ft.07'

LO nnfrlo lU o[{ 0N r6m,2017.0r. r

I$r LO dlll/lt tlt DN Ell6lll:?0ft.0l't

Clwil lF! lo nitl,tc ru orN Gll 5t7r.201?.0r,r

Cddhnt o,la, rr|l,t0 lM olN Et{ 6r?}tr7.0r,r

(r4rld ro floJtglM orN Et{ 6nr?Ot7.or,!

nI,r.ldr,{ 0.t0 ooir0 lln DrN EN t6t?t2017.0t. r

flttsl t.o dc/tg lM Dltl EN 16[r:2017'01'r

IlIrirrn 0.x, rqlr(o tM ilH rH ül,1.20rt 0r. i
7kt\ to no,Ao ru Dll.l El.l Etll 2O7.0l' r

Kold(n/@,rdrt ülo o0r'10 rM Dlll Etil Xol.t ?d54llvh t O Kl'r/!l all9,ng'l

mt, :d ,1r{6r ht Cr? $ dq^g ttrr ost tN gdlg 2co5 oilv F I 
^G4r 

l(vr/oa', mlc.tx)''

PCß $trxr 7xor4@o oolll ft/t0 tM ost tn ttt22 ?@r.rx} r

tuqdic!ffk P..rnnftdloc 19

röüoll r

f;rB swdcdbs t
Chkrii o.60 flJ/,l. otN EN tSO ldotl.t.?00!t.01. >r

&,lhl 0,50 nlvt frll CN l5O ltllX.t äXlt.0l' rz

ooc to n!f/t OIN fiN llFl: fl)l{l.Ol' r

RolloraiNdilrtkt 0oso fttrL on til tso gm.?0|l]}?0or.or.

NitFlld n o00?o ttul,

tuaürtrldltyrn 0.00?0 EI/L nm 3t{ot.:xt allr.m,

&anfi|ilth(r 0.tF?o t4ft orN 3840r.49 ?0il.0v

0.0040 HtI. on 344{t7.:19 1n lt.oq'

Flutü]1triln o.(ü?0 uüt DtH 3&rot.39 20ll'm'

0.m20 r{iL lrlN J8.l(t .:19 zoll.Gt'

flFüu.n om?0 UJJL fIN 3Ed07.a9 Anll'lxl'

on0a0 l{l/L Dil 3840t.it(t lOtt.trs'

o0ü?0 l4iL

Chrtsnn o0ryrt tirt. Irßl 3r407.aq mil.G+

!a, ö:s3.J h^-cn.k ftfrdie imF20?n)/!
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IFTTA
lngEnleurgesellBchaft filr
tochnlschs Analytik mbH
Wllholmstraßs 98 a. D-44649 Horno
TAl.: 02326/95688-20. Fax: 0232519s688-30

ParNmslor BG Elllhalt M6thodo

BqEolrr{tF!mrlu ooll urll DW 3A,aOr.Gt Zufl.ür

Baeh)üf0tr 000ro Hüt olt{ Staot:19-mll.6r.

llbaa(oJrlünü|l@ o-üta) qt,t ollt Sraot:!i 20[.tlt

Lrls{illrr.cdbrrot o.0(ro Hrd- tt$t 38l*tt @.äil1-09

[oruo$ hripcytür oIF40 r{A D:il 3EaO7-39 20tt.0!r

Su|w P^(lsl oünü l$tt0tdr! o.L uüL lHo{'l461 ,

SI{mP/iK(EP l 0,t5 vull tryutrtrl

Äb$ü!r'r,fdrkruFc n
Pluld op Hlll- Oü a!ßt ?rr2o&t.P i
o.l(od 0.n llrli Dt{ 3&l0l.Zl: ät2.lF.

il'lgüI qn 1llrl Dn 3!l07.lrr älaF.
lt.Kro$l 0,Il Rrf El IBO?'?:ft1?.1'r

,..8'Xtond 0.tr trdt Dra{ 3!ro?.r&p?.F.

,,Eiüblüd ar,D hlE ütl3Lo?.Ilt0alr r

15'rfcql qD !t|rt DIH StSt ?: ?Ol?.F r

2i.Xtn{c r\tt FJiL Drl 3ü{Ot fn aoiatt.

l.€ilryt{For qo t{i/t Dlt sE{r?.2ft lol?.F .
SF.Xtornl 0.n utÄ
,l 'Ellirt l xnoa 4ft llltt Dfl 3tt07.?l20tlt0 r

?..n.11t*rtt qfi, l,t/| 6t3äaot?n ?üäls
q&X'Lrtol 0,rt ]4rrt Itt l3üOnTlr?0?.Fr

2i,6.trlllrüthtfrr{ rn o.O ,ltll Dc{ il8'lol'* ?qZ.!P r

?Sr,Trlordl$taEd 0,n ulrL Dtt Stru'?f ?ün!r r

3y',''lrl0nlrrlslnilul {tI' E!t DrN 30tol.7r?0a?.to r

2-ln.TnnElh/frtrFl qD t{rrt W<tWl'nt&'Vl
tulld.'t o,00ro F/t Otl llll l5O fl29l.2 all'.G' r

&te qpGo tng/A Dlt Ell ISO lr2gl.t ttlt.O!) r

lgrr og)v, r!0/A Dd Ill ISO rrztt.2 t0tt.or a

odd@[ qwn ßlgrL oil Gll t30 üz!X,t Art.@ .

ClffiuF qqxt ntg^ Bil €il t60 rtt9t2 
'lr'd':

Kutlü oIIIO dort lll{ EN t50 rE9t.2 ?0ll.01. r

Llaldrd&r o.dlo aiqttt

Hctul o.(lo ü!&a D!{ Er| tSO rf?er'l t0l'.rI. +

V0Yxliuor 0mx, dlrt trt{ €{ t50 ftot.2 20r?d' r

zirt 0.oo trglt üil Er{ tsO rr29$2 ?0tl'(l. r

Dl{ t$?t?aO$ol. r

Ehurlloo ftüo tir litud ll

Vdrntl fil' lbuullub n

l'tuhdo ot{ E{ t60 ?ttr} dE 0{' r
rarourohüftilrrlfut qp rNU Dil Gr,t tso fiPr.t an,rF il
6crlr t,ül E{ W4 

^rllürgciolslr 'Fffrlo$6ortiiir ru ol{ fiti?fi2000.o, g

trl!il d6t Pdtolltdsraitrro IBO{am rF(l farf ON ISAE:ZtrA.O|.

[oqibd rufl r Ftdmrotfültdr DrN 195?& 1|.l09,0r, r
tddofiionbbtM 6r DrN l9s?&.Al9a'O'{

tnw ad Siil4rr4l lt DJN l!)l?E: ll09.Ol, r

AGBA GSAGROUP
ENVIRONMENT

filr 7r..olannh€i k.a*?r'lrti:to.Pmrt
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lngenlourg03sll6chatt füt
technlsche Analytlk mbH
wlholmstraßo 98 r. D44649 Hsrne
Tcr.: o2326/96ß88.20. Fax: 02326/05888-30

GEAGROUP
ENVIRONMENT

Prtillrerlcht.Nr.: 2021P202170 I 1

Paratnetor BG EInh6lt Methoda

7dq{nr{ol der W€lrrJ.rg ü). So,rnatlfüafil DH ß)5?c d{l.O' cr

t|/F.V'rl6lldlrcl 
^m 

|t*r*l düt Ptldoh ofl !198 2(F!t'ol'r

nürdtlt6, rdli*t

oN CN ISO l{l5Zl: ?ol?.ol'n

l. silliltthil t0 lA/d{ Dfi El{ flffiA 9!ül.ll's

ftulrfi*ld >:? @ orlt E59* st5.ll ,
z.c/aL{qdü rtt litd,{r0tllfi > 32 m l[OVl off !lP{.20r$.1? r

5H{0ro 6rffi lllN tFl*ölll2r

Ydrlnqu.I dot SldJrntlonnn o0t B59n ?ü9.l2 I

trl.l'Jd

Uro nnl . gdonnzoahnslsr Vsf8hrG.l 3!rd au(rodfioilo Va.fall|ql Ois Seitlwnungsoasrnn firnmo mrl.hbcdhgl vlüolgr.

u4torsulßn$hbm rGSA G0Eodri.fioo :GoA Finnotcq rrGBA lbrlat 4coolaix

Asnn

t!ö 6-ür.r htd t& ftfr4ln' : r(*?atlfr)rt
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hrgenleurgesellschaft für
tochnlscho Analytlk mbH
Wlhsl[lstraße 98 a. O{4549 Hsrno
Tel.: 02325/95688-20 02326/96688-30

IFTA

Gheckliste
zum Eignungsnachwsls

näch Eleäl2baustoffuerordnuno ll- 65

IFTA GmbH
Wilh6lmslfalb 968

14649 Honb
rul.;02326,0560u-20
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Auftrag Nr.: ............22rr0i4..................,......

(nur irn Zusammenhano rnit B0rlcht zum Eignungsruürveis v6ll/Jsndenl

Unlornohmon, Slandorlodrosso;
R+R
Rohstotfge!,rlnnung und Recycling cmbH
Laubaoh 30
40822 Metlmann

Aulboroilunqsanlaorr. Slandorladrogso:
R+R
Rohstorgeuinnung und Recycling GmbH
Laubsch 30
40822 Msltnann

Anspr€chfrärlner Stophan Böckor Werftteiter Viktor Hörnor

Talefon: 02104181,194 Telefon: 02'104/814c4

E-Mail: lnfo@rrgmbh.de E-Mail: info@nambh.de

üborprilfung am: m.07.2023

AilvY€seflde von Ssilen drs gotrobers de, Aulu€roilulgsarlago (NamorFunkliorl)

Herr Böckär (GeschäflsltIred

Anwesonde von sslten d€r uberwachungsstall€ (N8me/Funkllon)

Sebastlan Louis IIFTA GmbH Geschäftsftlhrer!

El slälionäro Anla6o, Typ: E orstmalgo lnbotriobnahme, Datum ..,.,.....,......

E mobile Anlago. Typ E orstmallm lnbotriobnähmo. Dalum .,,,,.,..

Mhrerallsohe Ersotzbaustofle (MEB)

El Recycllngbaustoff€ D Eodenmalsrlal

D lnduslrisllen Nebenprodukte (u. a. HOS, SW$)
Ü Baggsrgut fl Glslsscllotl€t

0 anders

Produrlorto i/lEB/Lloforprogramm

E RcT o/32 El Rcr or45 D Rcr olsz El RcF o/4s E Rct olg2ug

tr D
E] ronooden E rcuuooen ,........ n Füilboden.....

($leho audr separates BlattlE andeto E andero ,.,......

Bewortungskrlterlen:
AntwortJA: k€lneKonskturmaßnahmeneriorderllch

Anhvorl NEIN: Korrekturmaßnahmen mässen mlt €iner Frislsetzung erfolgen, Die Maßnahnren und Frist slnd
vom Frlller ln Übarelnslimnrung mit HetstellerlKunde fesEülegen,

1) Verordnung über Anlordsrüngen an den Elnbau von ml0eralischen E sBlzbsuslolfon iil leclrnbcho Bauilvsrko
(Ersalzbaustoltoorordmrng - ErsalzbaustofiV), Arlikol 1 dor Mantslverordnun0, Sland 16.07.202'l

ClUsors\sbüstlClo 0dDtivowlrorI'|EBVUIBV-CL-EgN-R. R t\4dtmann.d€x
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Auftrag Nr.: ............22tt014.........................

(nuf lm Zusamnrenhang mlt Berichl zum Elgnungsnach*els ver,rronden)

t. Allgemelnos Antwort Dokumantatlon/Nachwelse

1.1
Li6gt sin V€rlräg zur Frendliberuadrung
rwischön H6r6t6lbr und olreß'Ärchungsstollo
li0gt unlotscMab€n vor?

Ja

il. Organlsatlon

2.1

Lisgl elno Ool(umonlatlon (z B. im H{nd)uchl
w', ln dtm do Vorantworllhhkolton und
Boft€nlsso dos Porsonals, dogs lm Rslrmon
dorWPK Täligkaien l6it6t, oudlilh.t und
üb$prüft , fgsbplsgl slnd?

Ja

?.2
Sind dio \r€ciselsoiligen Bouiolun$n ds$
Porsmoh a 8. ln olnam Ofgonigmmnr
fsslgülegt?

Jo

2.3 \üurd€ eln WPK Beauflraqt8r omannl? Js NRms: Noö€rl Göuän

ilt. Annahmekontrolle

3.1
Slod dle Vorrntrß.tlichk€iten arr Annälwl€
dsr minerslbclrsn Eßalzbsuslorle MEg gEfo-
q€m

Ja

3.2

Whd de Annahmotootßlb noch $ 3 dar EgV
aus(elchsnd doksm6nü6rt (Uof6ascheln):

. Namo//tnsdtifr dos 86förd6tors
- Mass6 und Herkunll d6s anqeiotorlon iI6-

torlab
- AbfallschlürsolgomäßAvv
- Bozolclnung der Baumaßnalvno odor An-

gabo zu Abfollsßlla
- Besdrallenllelldee Malorbh (u. a, Zussm-

monsotzudg, Versdrmutzung, Konsls-
tonz)?

Jo

3.3

lsl dio Mögüchkolt olnor golrennlon Lrgprung
.ron MEB gpgab6n. rvonn 0bcrschrollungon
dsr MrrerlakÄ€rlo ßir Rc-Barslo{fo def Kla8s8
3 (RC3) odsr l0r Bodenmaterlat der Klasgo 3
(BM.F3l oder obsßctvelluluon dor ühen'va-
chungsvrerto Oabo;o 2.2 Anlago 4) fostgo-
st6llt werd6n/fitrdefl?

Jg

1V. Elgnungsnachwels

4.1
Vorf{igt dar Botrolborlihor oho akürcllo Usto
der HE8, dle unlsr db EBV foicn und ln den
Vorkehr geb.achl wefilen sotlan?

Jd
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Auftrag Nr.: ............22rr014........................-

(nur lrn Zusammenhan0 tnit Borlchl zum Eionungsnadry.eie vsnryandon)

IV Elgnungsnachwels Antwon Dokum entotlon/Nachwelso

4.2
lsl oino Üb€rwacfi tlnOsststs
EsatstrauEtofiV S Z ALschnitl
Prob€nahma beaufkdgt?

nach
9lür die Ja IFTA GmbH

4.3

Wird die Analylik dsr Poramel8r nqch Adags
4, Tabollglr 2.1 und 2,2 Yon elo6r
Untsrsuchungs:bfo na.fi DIN EN ISOIEC
17025 durchgefilhrt?

Ja GBA Grout, Golsankkdlsn

n.4
Liool €lno abschli€ß€nde B6eedun0 in g€zug
ouf die lraterld€rte nach Antsgo I Tsbaüan
1. 2 odor 3 vor und isl dlssa dokümon(erl?

Ja

V WPK Prilfungon

5.1 Probonahmo

5.l.J

lst slclr€rgsstollt, dass dle Probonahms durch
oino Unter$rdtufl0s8lolla nadr SS 2 und I
durchgo8hrt $ird (Verlreg, Nadrwcis Sach-
kundof?

Ja

5.1.2
Wid teslgclegl. da8s die Ouälilitsttonsnach.
welse des Probenohmsrg mhd€slelrg 5 J3hre
aulbsrvahrt H/€rden?

Ja

s2 Prü'lungon und Pr0fegebrdsse

5.2.1
Exlstlett eiil Prätphfl für dl8 l€rydliqon MEB
nadr furlags 4, Tabslu 1?

Jä

5.2.2
Enlspddlt dlo Prilfanzahl d€m Prtifplan unto.
Elnbodehung der Pmdukllonsmong€ und dor
ProdukllonEtvodr6n n*t Anlqo 4 Tabdle 1?

Ja

5.2,3
Slnd dl€ Veranlilortlichkolton bel Abe6lchun-
g€n uDd hlr der€n Bohstrmg fsslgolegl? Ja

52.4 lsl gs{ogoll. da6s allo lÄ/PK-Aüfzokünungsfl
filnde-tloß 5 Jahr6 arcfilyled ryerd8n?

Ja

vt. Fremdilberuachung

6.1

Lieoen Rogßlungon zur Probenohnre yrcr. u€.
zurZustÄndlgloit dor Probennhmo (u. n.
Übomadrumsstollo, PN lm Bolsoln dos
Botf6ibeßl?

Ja

0.2
Entspddlt dlo Prülanzalü dsm Pn)lplan unle/
Elnbo iqhüng dor P,odukllonsmongo u.rd dor
Prodnkllonsrvochon nadt Anlago 4 Tabello I ?

Ja
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(nur lm Zusammenhano mit ß€dcht zum El0nu^0snach',veis ve^trsndenl

vl. Fremdüberuvachung Antwort Dokumentatlon/Nachwelse

6.3

Wcrdon allo aölovanlon Peromolor ftir dio
jordoilhs Prod'*tgrupp€ (u. s, BM, 8G, RC)
von dsr Ülrerwaclungsslollo mch Anhang I
bzrv, Anhang 4 g60n'in und dokuomnliort?

Ja

vil Technlsche Anforilorung

7.1
Wordan dlo Produttlonsauftte durdr testgo.
L{te Vafrhr('r z. B. h 6lndm FlloMiag,ramü
dok(meilbrt?

J6

7.2
Slrd f& die Wadung und KaliMoülg dorAn-
lags db VeranlHrorllhhksilsn f€stoels$? Ja

7.3 Wrrd die Arlago ln regoft6ßlg6n Absländon
gowadol? Ja

74

Edolot dle Kalf,rrlorung dsr fuihgglltcll€ u. a.
WiogBshrlcuunB€.r in rogelnäß{ loslgslog-
ton AlrslÄndon md rrcrdon do Knlibrtorungon
dokumonliart?

Je

Ksllbderootoldlo

vil Lagorung der, Bauetoffe mlt
Begohung dor Anlage

8.r
Skd dle Lagerpl8lze de, Ausg6ngsstoll€ und
der MEB (Box€n, l{ald€nl gok€oüaldmol? Ja

8,2
Slnd dlo MEB aut dsn Lagslläclrsn fid wn
Vorunrshl$r n0gn/Frsm dslofien?

Ja

Bol der Überptüfung dsr tschnlschon, porsonellen und organisatorlschen Voraussolzüng€n wurdsn

E keineAbwelchungen IAbrvelchungen.Anzahl,..,......

leslgosl€llt.

Dle festgestelltan Abrvelchungen sind bis zum zu konigieren.

26,07.2023 t/,
Dalum: vnrarscflI des Frsmdübsrwachsrs


